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第四章 渗透检测技术

Chapter 4 

Testing techniques for PT



内 容 Contents

• 着色/荧光 Dye/Fluorescence

• 干粉显像/湿显像

Dry Powder/wet developing

• 溶剂去除型/水洗型/后乳化型

solvent remover/water washable/post 
emulsfying 



着色/荧光

• 着色渗透检测：

渗透剂中含有红色染料，显像后在白光下
观察显示呈红色。灵敏度较低。

• 荧光渗透检测：

渗透剂中含有荧光染料，显像后在紫外线
下显示呈荧光。灵敏度较高。



干粉显像/湿显像

• 干粉显像渗透检测：

显像剂为干粉。

• 湿显像渗透检测：

显像剂为液体。



溶剂去除型/水洗型/后乳化型

• 溶剂去除型 solvent remover 

• 水洗型 water washable   

• 后乳化型 post emulsfying



溶剂去除型
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水洗型
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后乳化型 ——亲水性
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后乳化型——亲水性



后乳化型 ——亲油性
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后乳化型 ——亲油性


